PORON

Nt

C€

/,plastic

secondlife

MIXECO.

D - Documentazione tecnica - Febbraio 2025

** Valore medio

RON ITALIANA
* Trasmittanza

P

PORONPEND K200

Lastra termoisolante tagliata su misura da blocco EPS a profilo trapezoidale a
pendenza per isolamento termico di coperture piane.

Prodotto a marcatura CE.

Norma di riferimento UNI EN 13163:2017.

Prodotto rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) che soddisfano i requisiti
del D.M. 23/06/22.

UNITA DI EPS UNI EN "
CARATTERISTICHE m i 13163 VALORE
S oo

Conducibilita termica dichiarata materiale isolante EN 12667 W/mK

(Sp.) 60 mm

(Sp.) 80 mm

(Sp.) 90 mm
(Sp.) 100 mm
(Sp.) 110 mm
(Sp.) 120 mm
(Sp.) 130 mm

(Sp.) 140 mm

Resistenza termica dichiarata (S 50 mm EN 12667 m2eK/W R

4,80 0,21

(Sp.) 170 mm

(Sp.) 180 mm

(Sp.) 160 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Sp.) 190 mm

(5
~
~N
v

(Sp.) 200 mm

(Sp.) 210 mm

!

(Sp.) 220 mm
(Sp.) 230 mm
(Sp.) 240 mm

(Sp.) 250 mm

Quantita minima di materia prima (EPS) riciclata D.M. 23/06/22 kg 15%

Reazione al fuoco EN 11925-2 - Euroclasse —

Calore specifico EN 10456 J/kgeK C
Coefficiente dilatazione termica lineare EN 10456 K1 -
Temperatura di utilizzo - -

Massa volumica apparente EN 1602 kg/m3 m



PORONPEND K200

PORON Lastra termoisolante tagliata su misura da blocco EPS a profilo trapezoidale a
pendenza per isolamento termico di coperture piane.

V Prodotto a marcatura CE.

Norma di riferimento UNI EN 13163:2017.
Prodotto rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) che soddisfano i requisiti
del D.M. 23/06/22.

UNITA DI EPS UNI EN "
c E CARATTERISTICHE m i 13163 VALORE

Resistenza a comp. 10% schiacciamento EN 826 Cs (10)

w
T
@) Resistenza alla flessione EN 12089 kPa BS
2
<
O Resistenza a carico permanente a 50 anni con cc
E deformazione < del 2% dello spessore EN 1606 kPa (2/1,5/50) <60
Ve 1 t. Stabilita dimensionale EN 1603 % DS (N) £0,2
dasStic
sP :
ﬁ&cg%ld life w Proprieta di trasmissione del vapore acqueo EN 12086 - n
g Permeabilita al vapore EN 13163 mg/(Pa.h.m) - m
é Assorbi to di | iod i i
& ssorbimento di acqua atungo periodo per immersione EN 16535 % wiL(T) <3
2 otale
=
=1 Assorbimento diacqua a Iungo periodo per immersione EN 16535 kg/m? WL(P)
parziale
della lunghezza L2
E della larghezza W2 +2
<
= Tolleranza dimensionale dello spessore mm T1
=]
e di ortogonalita S1 +1/1000
della planarita P3 +3

ATTENZIONE: I'abaco di montaggio verra fornito

a seguito della scomposizione
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é ATTENZIONE: le dimensioni di lunghezza e larghezza vengono definite solo ad
0 ordine acquisito per lo sviluppo di produzione e la realizzazione di un abaco di
% montaggio (allegare la planimetria all’'ordine).
>
<Z( : e ’ALTEZZA MINIMA “H2” NON SARA MAI INFERIORE A 20 mm
<:’:| o e 'ALTEZZA MINIMA “H1” NON SARA MAI INFERIORE A 80 mm
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